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輝榮企業有限公司
台中市西屯區四川西—街 3號

我們依照客戶的要求 ,根據申請者送交的樣品進行測試如下 :

樣 品 敘 述 : 一塊晶菱針織排汗布

:紅色

: 1UU%PULVISTER

: 享宏實業有限公司

收 件 日 期

測 試 週 期

:豹 13年 佻 月 19日

:2Ul3年 佻 月 19日 至 2U13年 佻 月 %日

色

份

顏

成

申  請  者

測試項目 &

測試結果

測試方法  : 依申請者要求進行下列測試

: 請參照下一頁結果

份有限公司

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所螢發 ,此條款可在本公司網站ht軴〃w、Ⅳws.scUm/en仃erm$andCondmonsasp× 閱覽 ,凡電子文件之格
忒                                 之電子文件期限與條件處理 。請注意條款有關於責任 、賠償之限制及管轄權
的約定 .任何持有此文件耆 ,請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且矜接受指示範圓內之事實 。本公司僅對客戶負責 ,此文件不妨礙當
事人在交易上權利之行使或義務之免除 ‘未經本公司事先書面同意 ,此報告不可部份複製 。任何未經授權的變更 、傌造 、或曲解本報告所顯示之內容 ,皆

魚不合法 ,違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴 。除非另有說明 ,此報告結果｛堇對測試之樣品負賁 。
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紡織實驗室
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測試結果 :

l纖維成份分析

聚酯纖維

2單位面積之質量

克/平方公尺

3紗支數 (參照中華民國國家標準 ㎝S

紗線
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(依中華民國國家標準 CNS2J39-“ U5U)

lUU%

(依中華民國國家標準 CNS13752 L3243 6 4)

l
D

紗支數

4密度 (依中華民國國家標準 CNS13752-」羽368)

經圈數/每英吋          41U
緯圈數/每英吋          74U

5織物收縮率檢驗 (依中華民國國家標準 CNSl37∫2-」Z363UG法 /㎝S81絽 -L1Ul6/CNSl514U-」 %3
.A型自動洗衣機 -8A3U℃埳℃ -捀｝乾 一洗一次 )

經向              +U儩
緯向              +U勸

備註 :(+)表示縮短 ←)表示伸長

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發 ,此條款可在本公司網站┴軠幽幽里 S。SCUmlenπ erm馯andC° ndⅢ o口山盤鮮閱覽
,凡電子文件之格

式                                 之電子文件期限與條件處理 。請注意條款有關於責任 、賠償之限制及管轄權

的約定 .任何持有此文件者 ,請洼意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且肣接受指示範圍內之事實 。本公司僅對客戶負責 ,此文件不妨礙當

事人在交易上權利之行使或義務之免除 。未經本公司事先書面同意 ,此報告不可部份複製 。任何未經授權的變更 、傌造 、或曲解本報告所顯示之內容
,皆

魚不合法 ,違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴 .除非另有說明 ,此報告結果僅對測試之樣品負責 。
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6實際水洗牢度

變褪色
染污
醋酸纖維
棉纖維
尼龍纖維
聚酯纖維
亞克力纖維
羊毛纖維

7乾燥速度 (依中華民國國家標準 CNS

8吸水速度 I依中華民國國家標準

十分鐘後
經圈方向
緯圈方向
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測試結果 :

(依中華民國國家標準 ㎝S81鍶 -LlUl6/CNS1514U-B%3-A型 自動洗衣機
-8A3U℃」℃ -掛乾 一洗一次 )
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9吸水速度 (依中華民國國家標準 CNSl3752“Z36田 l A法 一滴下法 )

正面              <1sec

***  糸吉  易艮  ***

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發 ,此條款可在本公司網站htt=小礿
、
VWS。 SC°mren/TermsandCUnd而 UnSaSp× 閱麑 ,凡電子文件之格

式                                 之電子文件期限與條件處理 。請注意條款有關肣責任 、賠l=￣之限制及管轄權

的約定 。任何持有此文件者 ,請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實 。本公司僅對客戶負責 ,此文件不妨礙當
事人在交易 └權利之行使或義務之兔除 。耒經本公司事先書面同意 ,此報告不可部份複製 。任何末經授權的變更 、傌造 、或曲解本報告所顯示之內容 ,皆

寮不合法 ,遼犯者可能遭受法律上最巖厲之追訴 ‘除非另有說明 ,此報告結果僅對測試之樣品負貴 。
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台灣檢駩科技股份有限公司
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