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Intertek Testing Services Taiwan Ltd. 
8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C. 

全國公證檢驗股份有限公司 
11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓 

TEL: (+886-2) 6602-2888．2797-8885 FAX: (+886-2) 6602-2400．6602-2401 

 

申請廠商： 大傳育樂用品有限公司 報告日期： 2013 年 12 月 11 日 
 台北市光復北路 165 巷 31 號 1 樓  
  
 
樣品敘述 ： 

兩件委託測試樣為 100% 聚酯纖維長絲袖珍平織格布塊，顏色為(A) 藍色，以及(B) 灰色。 
 
廠商提供之洗標 : - 

 
樣品收到/測試日期  : 2013 年 12 月 05 日 
訂單號碼. : - 
型號. : - 
買家名稱  : - 
製造廠商 : 大傳育樂用品有限公司 
參照法規 : CNS  

 
測試內容： 

依申請商之要求，細節請參考附頁。 
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1 纖維混紡率試驗(CNS 2339 L3050) 

 
 (B)  
 客戶標示之成份 
 聚酯纖維 100% 100% 聚酯纖維 
 

2 織物浸漬縮率 (CNS 8038, L3138-A 法, 試樣浸漬於 25±2°C 水中 30 分鐘, 以離心脫水機脫水後舖乾): 
 
 (B)  
浸漬一次  
經向 +0.5%  
緯向 +0.5%  
 
附註 : (-) 代表增大; (+) 代表縮小 

 
3 耐水染色堅牢度 (CNS 1497 L3030): 

 
 (B)  
變褪色程度 4-5  
附布染污程度   
-二醋酸纖維 4-5  
-棉纖維 4-5  
-聚醯胺纖維 4-5  
-聚酯纖維 4-5  
-聚丙烯腈纖維 4-5  
-羊毛纖維 4-5  
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4 防紫外線測試 (CNS 15001): 

 
 (A) 標準 
原樣   
(I) 紫外線防護係數 (UPF):  
 744  
   
(II) UV-A 穿透率之算術平均數 (%):  
 1.51%  
   
(III) UV-B 穿透率之算術平均數 (%):  
 < 0.1%  
   
(IV) 紫外線防護係數 (UPF) 標準誤差:  
 4.97  
   
(V) 紫外線防護係數等級 (UPF Rating):  
 50+ A 級: 40-50, 50+ 

B 級: 25-39 
C 級: 15-24 

 
5 防水性試驗 (CNS 10461 L3202-噴灑試驗): 

 
 (A)  
級數 個別讀值  
樣品 1 ISO 4 級(AATCC 90 分)  
樣品 2 ISO 4 級(AATCC 90 分)  
樣品 3 ISO 4 級(AATCC 90 分)  
 
備註 : ISO 1 級(AATCC 50 分) : 表面全部均有濕 
 ISO 2 級(AATCC 70 分) : 表面大部份有濕 
 ISO 3 級(AATCC 80 分) : 表面呈分散狀之濕 
 ISO 4 級(AATCC 90 分) : 表面稍有濕 
 ISO 5 級(AATCC 100 分) : 表面沒有濕 

 
受測面正面. 
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6 紡織製品中游離甲醛含量測試 
 

依據 CNS 14940-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 12943-樹脂加工梭織物及針織物試驗法之游離甲醛試驗-乙
醯基丙酮法 B 法，紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。 

 
測試樣品 結果 (ppm) 限值 (ppm) 

(A) ND 20(嬰幼兒用)/75(與皮膚直接接

觸)/300(與皮膚非直接接

觸)/300(室內裝飾用) 
 

備註 : CNS = Chinese national standard = 中華民國國家標準 
 ppm  = 百萬分之一 = 毫克/仟克 
 ND = 未檢測出 
 偵測極限 = 5 ppm 

 
 

-結束- 
 
本報告係根據 貴客戶之指示及所提供之資料作成，並非針對任何特定行為提出建議，特請注意。除依 Intertek 與 貴客戶間服務合約之明示條款對 貴客戶負責外，Intertek 不就本報告內容對其

他人負注意義務或其他任何責任。除服務合約條款另有規定者外，Intertek 不對本報告提供任何明示或默示之擔保或保證。Intertek 已勤勉謹慎地進行審核，故除有故意或重大過失之情形外，

Intertek 對  貴客戶因本報告所產生之損失不負任何契約、侵權、法律，或其他責任。 
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